HET-O Soldecol PUR Clear M (21)

» HET vyrobky na objedndvku - barvy a laky na drevo a kov

Kéd produktu 2020003578

Transparentni 2K matny polyuretanovy lak na kovové a
dalsi povrchy.

Extra odolny lak pro dlouhodobou ochranu kovovych a
jinych stavebnich materidll v interiéru i exteriéru.
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HET-O Soldecol PUR Clear M (21)

» HET vyrobky na objedndvku - barvy a laky na drevo a kov

Popis

K n&térdm svislych a vodorovnych betonovych
konstrukci, k natérim betonovych podlah, k dekora¢nim
a ochrannym natérlim zdiva, véapennych a
vapenocementovych omitek, k vrchnim ochrannym
natérdim dostate¢né soudrznych epoxidovych nebo vyse
pojenych akrylatovych barev ¢i tenkovrstvych (napf.
mozaikovych) omitkovin, pfipadné po odzkouseni k
natérdim dalsich materiald jako je drfevo, dfevovlaknité
materialy, zakladovany kov apod. Oproti disperznim
akrylatovym natérlm ma nasobné vyssi odolnost proti
opotrebeni.

Lak je uréeny predevsim pro pouziti ve vnitfnim
prostredi. Natér vytvari matny plné omyvatelny
mechanicky odolny povrch rezistentni vici béznym
chemikaliim vyskytujicich se napt. v garazich, skladech
¢i femeslnickych dilnach jako jsou ropné produkty,
detergenty apod. (vyjma roztokl kyselin, napf. kyseliny
sirové, fosfore¢né, solné, octové).

Je vhodny do nemocnicnich a potravinarskych prostor,
Skol a pradelen, kde diky svym vlastnostem umoziuje
udrzovat prostory bez mikrob{. Lak je vyhovujici pro
pouziti na plochy pfichazejici do nepfimého styku s
potravinami a soucasné vyhovujici pro pouziti na plochy
prichdzejicido primého styku se suchymi potravinami pfri
teploté do 40 °C.

Nanaseni:

Stétcem, valeCkem, stfikdnim Airless. Pro dosazeni
stejnorodého vzhledu natéru neni vhodné kombinovat
vice nandsecich technik.

Vydatnost:
7 - 8 m2 z 1 kg natuzené smési v jedné vrstvé (pri DFT
50 um)



