HET ProHB S 2013-1000 5l bila

» ProHB - interiérové a fasadni barvy, stérky a penetrace, barvy na drevo a kov, lazury

Kéd produktu 2020003985

Vrchni syntetickd leskla antikorozni barva na kov a dfevo.

Zaregistrujte se a ziskejte slevu ve vysi 6% na Vase nakupy v nasem e-shopu! Sleva Vam bude odectena v seznamu polozek objednavky pred jejim odeslanim!

[H] ProHB S 2013 Tento vyrobek je mozné naténovat v systému HET MULTIMIX v iroké $kale odstind!
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HET ProHB S 2013-1000 5l bila

» ProHB - interiérové a fasadni barvy, stérky a penetrace, barvy na drevo a kov, lazury

Popis
Pouziti

vrchni leskly natér Zeleznych kov( pfipadné Soubory ke stazeni

drevénych povrchl pro venkovni i vnitini pouZiti. Je TL_PROHB S 2013 20230308.0df (108.32kB

urcen zejména k vrchnim natérdm bran, plotd, BL PROHB S 2013.0df (245.1kB.
sloupd apod. Natér odolava plsobeni povétrnostnich = -

vlivi. Zpravidla se kombinuje se zékladnimi
natérovymi hmotami, napf. ProHB S 2000 nebo
ProHB S 2003. Na korozné méné exponovanych
plochéch (stuperi korozni agresivity atmosféry C2 v
interiéru dle CSN EN 1SO 12944-2) Ize diky svym
antikoroznim vlastnostem nanéset primo na cisty a
koroze zbaveny ocelovy (litinovy) povrch. V
kombinaci s antikoroznim zékladem ProHB S 2000
nebo ProHB S 2003 spliiuje pozadavky na ochranu
proti korozni agresivité atmosféry pro st. C3, stfedni
Zivotnost (dle CSN EN 1SO 12944-2). Podminky
konecného pouziti a expozice pro venkovni natéry
na drevo dle CSN EN 927-1 jsou uvedeny v tabulce
nize. Odstiny: bily (1000), Sedy svétly (1010), Sedy
tmavy (1100), Sedy antracit (1550), cerny (1999),
hnédy stredni (2320), hnédy cokoladovy (2430),
hnédy palisandr (2880), modry stiedni (4400),
modry tmavy (4550), zeleny stiedni (5300), zeleny
tmavy (5400), zeleny syty (5700), slonova kost
(6003), zluty stiedni (6200), Zluty syty (6400),
cerveny (8140), cerveny syty (8190), ¢ervenohnédy
(8440), hlinikovy (9110) a béze A a C ténovatelné na
ténovacich strojich kolorovacim systémem. Redidlo:
S 6006 (pro aplikaci natérem), S 6001 (pro
profesiondlini aplikaci stiikanim pfip. za nizsich teplot
pro aplikaci ndtérem). Doporu¢ené hmotnostni
fedéni: 0 az 5 % hm. natirani stétcem, valeckem (S
6006) 0 az 4 % hm. stikani AIRLESS, AIRMIX (S
6001) 3 az 10 % hm. vzduchové strikani (S 6001)
Doporucené objemové fedéni: 0 az 7 % obj. natirani
Stétcem, véleckem (S 6006) 0 az 6 % obj. stiikani
AIRLESS, AIRMIX (S 6001) 4 az 15 % obj. vzduchové
stiikani (S 6001) Nanaseni: stétcem nebo valeckem
s kratkou stfizi (vhodnymi pro rozpoustédlové
barvy), stikdnim v¢etné AIRLESS (160 - 200 bar,
tryska s minimalnim Ghlem 30°, max. 125 pm
mokrého filmu v 1 vrstvé), AIRMIX (100 az 120 bar,
pridavny vzduch 1 bar, tryska s minimainim Ghlem
30°, max. 125 um mokrého filmu v 1 vrstvé), HVLP.
Vydatnost: 10 - 12 m2 z 1 litru barvy v jedné vrstvé
(11-13 m2 z 1 litru barvy v jedné vrstvé pfi 40 um
DFT, beze ztrat)Pouziti: vrchni leskly natér zeleznych
kovii pfipadné dievénych povrchl pro venkovni i
vnitfni pouziti. Je uréen zejména k vrchnim natériim
bran, plot, sloupl apod. Natér odolavé plisobeni
povétrnostnich vlivd. Zpravidla se kombinuje se
zakladnimi natérovymi hmotami, napf. ProHB S 2000
nebo ProHB S 2003. Na korozné méné
exponovanych plochach (stupen korozni agresivity
atmosféry C2 v interiéru dle CSN EN 1SO 12944-2)
Ize diky svym antikoroznim vlastnostem nanéset
piimo na ¢isty a koroze zbaveny ocelovy (litinovy)
povrch. V kombinaci s antikoroznim zakladem ProHB
S 2000 nebo ProHB S 2003 spliiuje pozadavky na
ochranu proti korozni agresivité atmosféry pro st.
C3, stfedni Zivotnost (dle CSN EN ISO 12944-2).
Podminky kone¢ného pouziti a expozice pro
venkovni n4téry na dfevo dle CSN EN 927-1 jsou
uvedeny v tabulce nize. Odstiny: bily (1000), Sedy
svétly (1010), Sedy tmavy (1100), Sedy antracit
(1550), ¢erny (1999), hnédy stfedni (2320), hnédy
Cokoladovy (2430), hnédy palisandr (2880), modry
stredni (4400), modry tmavy (4550), zeleny stiedni
(5300), zeleny tmavy (5400), zeleny syty (5700),
slonova kost (6003), zluty stfedni (6200), Zluty syty
(6400), cerveny (8140), Cerveny syty (8190),
Cervenohnédy (8440), hlinikovy (9110) a bdze Aa C
ténovatelné na ténovacich strojich kolorovacim
systémem. Redidlo: S 6006 (pro aplikaci natérem), S
6001 (pro profesionalni aplikaci stiikanim pfip. za
nizsich teplot pro aplikaci natérem). Doporuc¢ené
hmotnostni fedéni: 0 az 5 % hm. natirani Stétcem,
valeckem (S 6006) 0 az 4 % hm. stiikéni AIRLESS,
AIRMIX (S 6001) 3 aZ 10 % hm. vzduchové stiikani
(S 6001) Doporucené objemové fedéni: 0 az 7 % obj.
natirdnf Stétcem, valeckem (S 6006) 0 az 6 % obj.
stifkani AIRLESS, AIRMIX (S 6001) 4 az 15 % obj.
vzduchové stiikani (S 6001) Nanaseni: stétcem nebo
vale¢kem s krétkou stfizi (vhodnymi pro
rozpoustédlové barvy), stfikanim vcetné AIRLESS
(160 - 200 bar, tryska s minimalnim Ghlem 30°, max.
125 pm mokrého filmu v 1 vrstvé), AIRMIX (100 az
120 bar, pfidavny vzduch 1 bar, tryska s minimainim
Ghlem 30°, max. 125 pm mokrého filmu v 1 vrstvé),
HVLP. Vydatnost: 10 - 12 m2 z 1 litru barvy v jedné
vrstvé (11 - 13 m2 z 1 litru barvy v jedné vrstvé pfi
40 pm DFT, beze ztrat)
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