0Z-S 2119-6003 Radbal (0,375I)

» Syntetické zdkladni a vrchni barvy, epoxidové barvy

Kéd produktu 024-433

@ RADBAL tepelné odolny email je uren pro vrchni natéry

kovovych predmétd, predevsim radioatorl a potrubi
teplovodniho Ustfedniho topeni. Ma rychlé zasychani, dobré
mechanické vlastnosti a snadno se aplikuje..
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Zaregistrujte se a ziskejte slevu ve vysi 6% na Vase nakupy v
nasem e-shopu! Sleva Vam bude odectena v seznamu
polozek objednavky pred jejim odeslanim!
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Dostupnost na prodejné v Pribrami:: 4,00 ks

PB COLOR, s.r.o. 318 543 091, 724 985 977 26.10.2025 06:55
Obecnicka 277, Pribram, 261 01 eshop.pribram@barvykomplet.cz 1/2



0Z-S 2119-6003 Radbal (0,375I)

» Syntetické zakladni a vrchni barvy, epoxidové barvy

Popis
RADBAL S2119 je syntetickd vrchni barva na radiatory a
kovové teplovodni potrubi.

CHARAKTERISTIKA A POUZITI:

Barva je urcena predevsim k vrchnim lesklym natérdm
radiator( Ustredniho teplovodniho topeni. M4 rychlé
zasychani a dobré mechanické vlastnosti. Se zakladnim
natérem, napf. PRAGOPRIMER STANDARD 52000,
PRAGOPRIMER UNIVERZAL S2035 nebo PRAGOPRIMER
PROFI S2129, je mozné email pouZit i pro natéry na
povétrnosti.

Kli¢ové vlastnosti:

* tepelné odolny natér
* vyborny rozliv
* snadna aplikace

PRIPRAVA PODKLADU:

Kovovy podklad musi byt pfed aplikaci ¢isty, suchy,
zbaveny mastnot, rzi a prachu, mechanicky ocistény a
musi byt opatreny vhodnou zakladni antikorozni
hmotou. Radidtory musi byt pfed aplikaci vychladlé.
Drive natfené povrchy je nutné ocistit, odmastit a zbavit
starych neprilnavych natéra.

REDENI: fedidlo BALTECH S6006 (3tétec, valecek),
fedidlo BALTECH S6001 (strikani)

Teoreticka vydatnost: 14 - 16 m?/ 1litr (4 Zebra 20 x 60
cm =1 m3?).

PRACOVNi POSTUP:

Pred pouzitim se obsah dlikladné promichéa a podle
potreby nafedi. Radidtory musi byt pred aplikaci
vychladlé nebo jen mirné teplé.

Natér radiator( Ustredniho topeni

1. 1x natér zdkladni barvou PRAGOPRIMER STANDARD
52000, FORMEX ZAKLAD NA POZINK $2003 nebo
PRAGOPRIMER UNIVERZAL S2035

2. 1 az 2x natér vrchnim emailem RADBAL STANDARD
S2119, interval mezi jednotlivymi natéry je 12 - 24
hodin, optimalni tloustka jedné vrstvy 30 - 40 um



